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NELLA NORMA

< C.L. DM 05.02.98

ASSENTI

Rilascio sostanze pericolose

Rilascio di metalli pesanti 

Rilascio di idrocarburi poliaromatici 

Emissione di radioattività 

Rilascio di altre sostanze pericolose 

Fibre d'amianto

Categoria granulometrica:

Contenuto di fini:

Equivalente in sabbia:

Blu di metilene:

Massa volumica dei granuli:

Assorbimento d'acqua:

Contenuto solfati solubili in acido - contenuto SO3:

GF85

23

Via Agazzano 60 - 29010 San Nicolò di Rottofreno (PC)

BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI S.R.L.

0/6,3

Impianto: S.P. per Agazzano, 12 Loc. Noce - 29010 Gragnano Trebbiense (PC)

SANARIL_2023

Sabbia  Naturale Rilevato 0/6,3

WA24h2

EN 13242
AggregatI per materiali, non leganti e leganti con leganti idraulici, per impiego  in opere di 

ingenieria civile e nella costruzione di strade in conformità alla norma UNI EN 13242. 

Aggregato naturale  costituito prevalentemente da calcari con frammenti di arenarie, calcite e "pietre verdi" e altre varietà 

sedimentarie proveniente da Cantire Noce - Gragnano Trebbiense (PC)

SE50

AS0,2

f10

MBNR

2,67 Mg/m
3

Granulometria:


